








Teknologia
teollisuus
Lampokasittelyn ja takomoiden toimialaryhma 2(4)

Jominykoe

Jominykokeella saadaan tietoa terdksen karkenevuudesta, eli siitd kuinka kovaa teras on tietylla syvyydella
kohtisuoraan kappaleen pinnasta. Tahan vaikuttavat terdksen seosaineet, kun taas suurimman
saavutettavan kovuuden maarittaa 1ahinna hiilipitoisuus. Jominykokeessa standardin mukaisesti valmistettu
sylinterin muotoinen terdskappale austenoidaan standardin mukaisessa tai erikseen sovitussa lampétilassa,
jonka jalkeen kappale sammutetaan tarkoitukseen rakennetulla laitteistolla, jossa jaahdyttdva vesisuihku
kohdistuu kappaleen toiseen otsapintaan. Samaan aikaan toinen otsapinta jaahtyy vapaasti ilmassa.
Kappaleeseen muodostuu tallin eri jddhdytysnopeuksia vastaavia rakenteita. Kun sauva on kokonaan
jaahtynyt, sivupinnasta hiotaan 0,5 mm pois ja muodostuneelta tasopinnalta mitataan kovuus sopivin
valimatkoin. Mitatuista arvoista muodostetaan jominykayra, ks. kuva 2. Kuvaajan vaaka-akselilla on etaisyys
vesijaahdytetysta pinnasta ja pystyakselilla talla etaisyydella kappaleen pinnasta lukien saavutettu kovuus.
Mikali kappaleen karkenevuus on riittdmatdén sen paksuuteen ndhden, edes pintaan ei valttdmattd muodostu
100 % martensiittia, jolloin ei saavuteta tayttd kovuutta. Tatd on havainnollistettu kuvassa 3. Terdksen
karkenemissyvyys on se syvyys pinnasta, jossa martensiittipitoisuus on 50 %. Kuvassa 4 esitetdan eri
hiilipitoisuuksilla saavutettavia kovuuksia eri martensiittipitoisuuksilla.

Kuva 3 Eri l1apimittaisten teraksestd C45E valmistettujen pydrétankojen karkeneminen vesisammutuksessa.
Ohuin kappale karkenee kokonaisuudessaan noin kovuuteen 58 HRC ja on taysin martensiittinen. Paksuin
kappale jaa kaytannossa karkenematta.
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Kuva 4 Karkaistun terdksen kovuuden riippuvuus hiilipitoisuudesta ja martensiitin osuudesta. Mikali terdksen
hiilipitoisuus on 0,45 % ja martensiitin osuus lahes 100 %, on sen kovuus 58 HRC. Mikali martensiitin osuus
on 50 %, kovuus on 47 HRC.

Nuorrutusterakset

Nuorrutusterakset ja niiden ominaisuudet ovat pitkalle standardisoituja. Nuorrutusterasten kaytté6 Suomessa
ja pohjoismaissa on keskittynyt muutamaan lajiin, joita on saatavana myos varastotoimituksina. Varastoista
toimitettavat nuorrutusterdkset on nuorrutettu valmiiksi terastehtaalla. Naiden yleisimpien nuorrutusterasten
standardin mukaiset koostumukset on esitetty taulukossa 1 ja mekaaniset ominaisuudet taulukossa 2.

Taulukko 1 Yleisimpien nuorrutusterasten koostumuksia standardin SFS-EN 10083-1 mukaan

% C % Si % Mn %P | %S % Cr % Mo Muut
max. max. | max.
C45E 0,42...0,50 | 0,40 | 0,50...0,80 | 0,030 | 0,035 | max. 0,40 max. Cr+Mo+Ni
C45R 0,10 % max. 0,63 %

25CrMo4 0,22...0,29 | 0,40 | 0,60...0,90 | 0,025 | 0,035 | 0,90...1,20 | 0,15...0,30

42CrMo4 0,38...045 | 0,40 | 0,60...0,90 | 0,025 | 0,035 | 0,90...1,20 | 0,15...0,30

34CrNiMo6 | 0,30...0,38 | 0,40 | 0,50...0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,30...1,70 | 0,15...0,30 Ni:
1,30...1,70 %

IMACRO " | 0,03...0,06 | 0,40 | 0,85...1,15 | 0,025 | 0,035 | 3,75...4,25 - Nb:
0,04...0,08 %

" Ei sisally standardiin SFS-EN 10083-1.
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Taulukko 2 Yleisimpien nuorrutusterasten mekaanisia ominaisuuksia nuorrutettuna standardin
SFS-EN 10083-2 ja -3 mukaan

Halkaisija Myotoraja Murtolujuus Murtovenyma | Iskusitkeys KV
Rp0,2 Rm A5 +20 °C
mm MPa, min. MPa %, min. J, min.
C45E <16 490 700...850 14 -
C45R >16...40 430 650...800 16 25
>40...100 370 630...780 17 25
25CrMo4 <16 700 900...1100 12 -
>16...40 600 800...950 14 50
>40...100 450 700...850 15 50
>100...160 400 650...800 16 45
42CrMo4 <16 900 1100...1300 10 -
>16...40 750 1000...1200 11 35
>40...100 650 900...1100 12 35
>100...160 550 800...950 13 35
> 160...250 500 750...900 14 35
34CrNiMo6 <16 1000 1200...1400 9 -
>16...40 900 1100...1300 10 45
>40...100 800 1000...1200 11 45
>100...160 700 900...1100 12 45
> 160...250 600 800...950 13 45
IMACRO " 25...140 700 800...1100 12 (27)

" Ei sisally standardiin SFS-EN 10083-3.

Tarkeat tiedot tilauksessa

e Tarjouskyselyn liitteend on hyva olla kappaleen piirustus, seka tieto kappaleen mahdollisista
aiemmista lampokasittelyista

o Viittaus tarjoukseen tilausta vahvistettaessa

o Tilaajan yhteystiedot mukaan

o Ole aina yhteydessa lampokasittelijaan, mikali haluat lisatietoa teknisistd kysymyksista tai
toimitusajoista

Tarkeat tiedot piirustuksessa

o Materiaali, lampokasittelytila
o Myoétolujuus

Standardit

e SFS-EN 10083-1 Nuorrutusterakset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot. 2006

e SFS-EN 10083-2 Nuorrutusterakset. Osa 2: Seostamattomat terakset. Tekniset toimitusehdot. 2006

e SFS-EN 10083-3 Nuorrutusterakset. Osa 3: Seostetut terakset. Tekniset toimitusehdot. 2006

e SFS-ENISO 642 Teraksen karkenevuuden maaritys otsapinnan sammutuskokeen avulla
(Jominykoe). 2000

Lisatietoa

o Lampodkasittelyoppi, Kivivuori, S. & Harkdnen, S., Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere, 2009
o Raaka-ainekasikirja 1: Muokatut terakset, Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Tampere, 2001
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Pintakarkaisu

Pintakarkaisussa saavutetaan suuri pintakovuus sailyttden ytimen hyva sitkeys. Pintakarkaisuilla
saavutetaan myds vasymislujuutta parantava puristusjannitys kappaleen pintaan. Suuren pintakovuuden
saavuttamiseksi voidaan kayttaa erilaisia menetelmia, kuten hiiletyskarkaisua, typetysta ja induktiokarkaisua.
Eri menetelmat vaikuttavat pintaan erilailla, vaikutuksen ulottuessa 0,2 millimetrista yli viiteen millimetriin.
Typetys eroaa muista menetelmista siten, ettd se ei ole perinteista karkaisua, silla siind muodostuva kovuus
ei aiheudu martensiitin muodostumisesta, vaan pintaan muodostuvista nitrideista ja typen aiheuttamasta
livoslujittumisesta. Typetys kuitenkin luokitellaan pintakarkaisumenetelmaksi ja sen etuna ovat vahaiset
mittamuutokset.

Induktio

Induktiokarkaisussa kappaletta kuumennetaan sahkdvirran ja kelan avulla, jolloin terdskappaleen pintaan
indusoituu voimakas virta ja kappaleen pinta kuumenee hyvin nopeasti austeniittialueelle. Kelaa seuraa
valittdémasti jadhdytysrengas, jolla kappale jadhdytetdan nopeasti. Menetelma on nopea, mutta vaatii usein
kappalekohtaisen kelan, joka nostaa pienien erien kustannuksia. Menetelmassa ei mydskaan voida kasitella
kuin yksi kappale kerrallaan. Karkaisusyvyyden maarittdmiseksi kappale on rikottava, tata varten tehdaan
usein joko sarjan alussa tai/ja lopussa koekappaleet. Karkaisusyvyys on noin 2...5mm ja kovuus
55...60 HRC. Induktiokarkaisulla  saavutetaan hyva pintapaineen  kestokyky, sekd hyva
taivutusvasymislujuus, pinnan repeilyvaara on kuitenkin suuri ja liukuominaisuudet huonot.

Hiiletyskarkaisu

Hiiletyskarkaisussa niukkahiilistd terastd hehkutetaan austeniittialueella hiiltd luovuttavassa vaéliaineessa.
Pinnan sisustaa suurempi hiilipitoisuus saa aikaan suuremman kovuuden karkaisussa, seka vasymislujuutta
parantavan puristusjdnnityksen kappaleen pintaan. Suurin kovuus saavutetaan usein noin 0,7 %
hiilipitoisuudella. Saavutettava maksimikovuus on noin 59...63 HRC, pintapaineen kesto on erinomainen,
taivutusvasymislujuus on hyva, samoin kuin pinnan liukuominaisuudet. Repeilyvaara on pieni.

Typetys

Typetysmenetelmia on varsin paljon ja yhteista niille on, ettd pintaan johdetaan typpea niin matalassa
lampdtilassa, ettei terdksessa tapahdu faasimuutoksia ja tastd johtuen ei tapahdu mydskaan merkittavia
mittamuutoksia. Kasittelylampdtila kappaleilla on noin 450...600 °C, tavoitteena on erilaisten nitridien
muodostaminen  kappaleen pintaan ja typen diffuusio nitridikerroksen alla muodostuvaan
diffuusiokerrokseen.

Typetysmenetelmia ovat esimerkiksi kaasutypetys, plasmatypetys, hiilitypetys ja alipainetypetys. Pinta
voidaan naiden jalkeen vield hapettaa. Talléin puhutaan mustanitrauksesta, jolla saavutetaan typetysta
paremmat liukuominaisuudet, sekd parannetaan korroosionkestavyytta. Typetyskerroksen paksuus on
tyypillisesti 0,2...0,5 mm ja kovuus 500...1200 HV 0,1. Typetetyn kappaleen pintapaineen kestokyky on
kohtalainen, pinnan taivutusvasymislujuus hyva seka pinnan liukuominaisuudet erinomaiset.

Lisatietoa
o Lampokasittelyoppi, Kivivuori, S. & Harkdnen, S., Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere, 2009
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Liekki- ja induktiokarkaisu

Liekki- ja induktiokarkaisussa kappaleen pinta kuumennetaan 0,5...10 mm syvyydelta joko kaasuliekin avulla
tai s@hkdémagneettiseen induktioon perustuen As-lampdétilan ylapuolelle. Liekkikarkaisussa kuumennukseen
kaytetdan happi-asetyleenipolttimen liekkia. Induktiokuumennuksessa pinta kuumennetaan nopeasti keski-
tai korkeataajuisella sahkovirralla induktiokelan avulla karkaisuldmpétilaan. Valittdmasti kuumennuksen
jalkeen kappaleen pinta jadhdytetdan vesi- tai vesiemulsiosuihkulla seka paastetaan.

Kappaleen pintaan muodostuu kova martensiittinen mikrorakenne (ks. kuva 1) seka suuri puristusjannitystila,
koska pinnan tilavuus kasvaa siihen muodostuvan martensiitin vuoksi. Karkaistun kappaleen pinnasta tulee
siis kova kappaleen keskustan mikrorakenteen jaddessa muuttumattomaksi, nain kappale séilyy sitkedna.
Martensiittisen pintarakenteen myota saavutetaan hyva pintapaineen- ja kulumisenkestavyys.

Karkaistavan kerroksen syvyyteen voidaan vaikuttaa sahkovirran taajuuden avulla. Induktiokarkaisu on
nopea lampoOkasittely, joten mittamuutokset jaavat yleensa pieniksi. Induktiokelan mitat riippuvat
karkaistavasta kappaleesta, joten sarjasuuruudella on vaikutus kappalekohtaisiin kustannuksiin.
Induktiokarkaistavat kappaleet ovat tyypillisesti pydrdhdyssymmetrisia, esim. akseleita, niveltappeja,
hammaspydri, kiskoja jne. Toteutunut karkaisusyvyys voidaan tarkistaa vain rikkomalla karkaistu kappale ja
tutkimalla sen poikkileikkausta. Taman vuoksi tilauksessa on ilmoitettava, tehdaankd osalle kappaleista
ainetta rikkova tarkastus.

Kuva 1 Induktiokarkaistun hammaspydran martensiittinen pintakerros

Raaka-aine

Induktiokarkaisussa kaytetdan joko seostettuja tai seostamattomia nuorrutusteraksia, joiden hiilipitoisuus on
noin 0,3...0,5 %. Teraksille tehddan ennen induktiokarkaisua joko nuorrutus tai normalisointi, mutta
pehmedksihehkutusta ei suositella. Soveltuvia teraslajeja on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1 Liekki- ja induktiokarkaisuun kaytettyjen terdsten kemiallisia koostumuksia standardien
SFS-EN 10083-2 ja -3 mukaan

% C % Mn % Cr % Mo % Ni Muut
C45E 0,42...0,50 0,50...0,80 max. 0,40 max. 0,10 max. 0,40 Cr+Mo+Ni:
max. 0,63 %

34CrMo4 0,30...0,37 | 0,60...0,90 | 0,90...1,20 | 0,15...0,30 -

42CrMo4 0,38...045 | 0,60...0,90 | 0,90...1,20 | 0,15...0,30 -

34CrNiMo6 | 0,30...0,38 | 0,50...0,80 | 1,30...1,70 | 0,15...0,30 | 1,30...1,70

51CrV4 0,47...0,55 | 0,70...1,10 | 0,90...1,20 - - V:0,10...0,25 %

Suuremmalla seostuksella saavutetaan induktiokarkaisua edeltdvassd nuorrutuksessa suurempi lujuus,
jolloin induktiokarkaisussa paastaan suurempaan syvyyteen. Saavutettavan kovuuden maarad kaytetty
materiaali, karkenevan kerroksen paksuuteen voidaan materiaalin lisaksi vaikuttaa induktiokarkaisussa
kaytettavalla sahkovirran taajuudella.
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Induktiokarkaisusyvyys

Induktiokarkaisusyvyys merkitdan tunnuksella DS ja se on kohtisuora etaisyys kappaleen pinnasta, jossa
kovuuskayra laskee alle rajakovuuden. Rajakovuus on DS = 0,80 x pinnan vahimmaiskovuus (HV), ks. kuva
2 ja standardi SFS-EN 10328.

Esim. 2,0+1,6 DS
jossa 2,0 on nimellissyvyys (= haluttu karkaisusyvyys, mm)
1,6 on toleranssi (mm)
DS on rajakovuus (0,80 x pinnan vahimmaiskovuus, HV)

HV - max. —

HY - min.

0,8 HV - min.

Kovuus
100 HV min,

DS 3Ds

Etdisyys pinnasta

Kuva 2 Induktiokarkaisusyvyyden maaritys standardin SFS-EN 10328 mukaisesti

Induktiokarkaistava alue

Induktiokarkaisun luonteesta johtuen karkaisu on mahdollista kohdistaa vain tietylle alueelle kappaleesta.
Induktiokarkaisu soveltuu huonosti syvien urien ja kolojen karkaisuun.

Tarkeat tiedot tilauksessa

e Tarjouskyselyn litteend on hyva olla kappaleen piirustus, seka tieto kappaleen mahdollisista
aiemmista lampokasittelyista

o Viittaus tarjoukseen tilausta vahvistettaessa

o Tilaajan yhteystiedot mukaan

e Ole aina yhteydessa lampodkasittelijaan, mikali haluat lisaa tietoa teknisista kysymyksista tai
toimitusajoista

Tarkeat tiedot piirustuksessa

Materiaali, lampdkasittelytila
Karkaisusyvyys
Pintakovuus

Kovaksi haluttu alue

Standardit
SFS-EN 10083-1 Nuorrutusterakset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot. 2006

[ ]
e SFS-EN 10083-2 Nuorrutusterakset. Osa 2: Seostamattomat terdkset. Tekniset toimitusehdot. 2006
e SFS-EN 10083-3 Nuorrutusterakset. Osa 3: Seostetut terakset. Tekniset toimitusehdot. 2006
o SFS-EN 10328 Rauta ja teras. Pintakuumennusmenetelmilld saavutettavan karkaisusyvyyden
maarittaminen. 2005
Lisatietoa

o Lampokasittelyoppi, Kivivuori, S. & Harkénen, S., Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere, 2009
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Typetys (nitraus)

Typetysmenetelmia on varsin paljon ja yhteista niille on, ettd pintaan johdetaan typpea niin matalassa
lampdtilassa, ettei terdksessa tapahdu faasimuutoksia ja tastd johtuen ei tapahdu mydskaan merkittavia
mittamuutoksia. Typetyksessad saatava kovuus johtuu pintaan muodostuvista nitrideistd sekd typen
diffuusiosta nitridikerroksen alle muodostuvaan diffuusiokerrokseen.

Kasittelylampdétila kappaleilla on noin 450...600 °C. Typetysmenetelmia ovat esimerkiksi kaasutypetys,
plasmatypetys, hiilitypetys ja alipainetypetys. Pinta voidaan naiden jalkeen vield hapettaa (mustanitraus),
jolla saavutetaan typetystd paremmat liukuominaisuudet, sekd parannetaan korroosionkestavyytta.
Typetyskerroksen paksuus on tyypillisesti 0,2...0,5 mm ja kovuus 500...1200 HV 0,1. Typetetyn kappaleen
pintapaineen kestokyky on kohtalainen, pinnan taivutusvasymislujuus hyva seka pinnan liukuominaisuudet
erinomaiset.

Typetyksella saadaan aikaan perusterdkseen verrattuna parempi pinnan kulutuskestavyys, pienempi kitka ja
parempi vasymislujuus. Korroosionkestavyyttd voidaan parantaa huomattavasti typetyksen jalkeisella
hapetuksella. Korroosionkestavyys ruostumattomilla teraksilla saattaa kuitenkin heiketa typetyksessa.

Typetys ulottuu 0,1...0,8 mm kappaleen pinnan alle. Mitd syvemmalle vaikutuksen halutaan ulottuvan, sita
pidempaan kappaleiden on oltava typetysuunissa. Typetysajat vaihtelevat muutamista tunneista Idhes
sataan tuntiin.

Typetys on ka&sittely, jossa karkenemisreaktioita ei tapahdu, siksi myds mittamuutokset ovat pienia.
Lastuavassa tyOstdssa muodostuneet jaannosjannitykset saattavat laueta typetyslampétiloissa ja aiheuttaa
muodonmuutoksia, mika voidaan estaa tekemalla jannityksenpoistohehkutus sopivassa tyovaiheessa.

Kylmavedetyt materiaalit voivat haurastua typetettdessa. Mikali kappaleet ovat lujuudeltaan ja
iskusitkeydeltaan kriittisia osia, on hyva olla yhteydessa lampdkasittelijaan jo materiaalivalinnan aikana.

Kappaleiden mukana on toimitettava tilaus, josta tulee ilmetd typetysmenetelma, raaka-aine ja sen tila,
haluttu pintakovuus, seké typetyssyvyys toleransseineen. Mikali kappaleessa on typetykseltd suojattavia
kohtia, tulee n@dma merkita selkeasti. Mikali kasittelyssd muodostuvalle kovalle ja ohuelle (noin 10...20 pym)
yhdistekerrokselle asetetaan erityisvaatimuksia, on niistd ilmoitettava lampokasittelijalle ennen typetysta.
Typetettyyn pintaan kohdistuvan rasituksen tyyppi vaikuttaa typetysmenetelmaan, joten kappaleen kaytto-
kohde on myés hyva ilmoittaa.

Varmista lampokasittelijan kanssa, etta typetyspanoksen koepala on kayttamaasi materiaalia.
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Raaka-aine

Lahes kaikki terakset voidaan typettda. Varsinaisia typetysteraksia ja niiden keskimaaraisia koostumuksia on
lueteltu taulukossa 1. Raaka-aineen standardinimikkeen lisdksi on hyva ilmoittaa myds materiaalin
kauppanimi.

Taulukko 1 Tyypillisia typetysteréksia

% C % Al % Cr % Mo % Ni %V Ca ppm

32CrAlMo7-10 | 0,28...0,35 | 0,80...1,20 | 1,50...1,80 | 0,20...0,40 - -

34CrAlINi7-10 0,30...0,37 | 0,80...1,20 | 1,50...1,80 | 0,15...0,25 | 0,85...1,15 - -

31CrMoV9 0,27...0,34 - 2,30...2,70 | 0,15...0,25 - 0,10...0,20 -
42CrMo4 0,38...0,45 - 0,90...1,20 | 0,15...0,30 - - -
IMACRO NIT 0,04...0,12 - 3,70...4,30 | 0,40...0,60 - - -
IMANITE M 0,17...0,25 - 1,20...1,50 | 0,65...0,80 - - 30

Ruostumattomien terasten typetykseen kaytetaan plasmatypetysta tai suolakylpytypetysta, koska kaasussa
tehtava typetys ei onnistu.

Standardissa SFS 5022 esitetddn mm. eri materiaalityypeilla saavutettavia pintakovuuksia ja
typetyssyvyyksia.

Typetysmenetelmat

Typetysmenetelmia ovat mm. hiilitypetys, kaasutypetys, seka plasmatypetys. Kun typetetty pinta hapetetaan,
on kyseessa mustanitraus. N&illd prosesseilla on monia kauppanimia, kuten esimerkiksi Nitroc, Blacknite,
FinNit jne.

HUOM. Typpihiiletys (carbonitriding, karbonitraus) on hiiletyskarkaisun muunnos, jossa terdksen pintaan lisataan hiilen lisdksi myos
typped, jolla tavoitellaan parempaa karkenevuutta, parempaa kulutuskestdvyyttd seka hitaampaa kovuuden laskua paastdssa.
Menetelméssa hiiletyskaasuun lisatédan 3...5 % ammoniakkia ja [dmpétila on hieman hiiletyslampétiloja matalampi, noin 850...900 °C.

Hiilitypetys (nitrocarburizing) on kaasutypetyksen muunnos, jossa typetyksessa kaytettyyn uuniatmosfaériin on lisatty hiilidioksidia,
jolloin kappaleen pintaan saadaan muodostumaan karbonitrideja. Pintakovuus ei muodostu yhtd suureksi kuin kaasutypetyksessa,
mutta vastaavan kerrospaksuuden aikaansaamiseksi tarvitaan lyhyempi kasittelyaika. Menetelméssa kaytetty lampétila on noin 570 °C.

Typpihiiletysta ja hiilitypetysta tilattaessa on siis oltava varsin tarkka termien kaytosta.

Typetyksen esto

Alueet, joihin typetyksen ei haluta vaikuttavan, on tilausvaiheessa selkedasti ilmoitettava Iampdkasittelijélle.
Naiden kohtien suojaus tehddan usein maalaamalla ja on otettava huomioon, ettd maalin poisto typetyksen
jalkeen saattaa olla hankalaa.

Pintakovuus

Typetyksessa vain materiaalin pintakerros kovenee, joten kovuusmittaus on tehtava pienella koevoimalla.
Kovuusjakauma kappaleessa maaraytyy ensisijaisesti materiaalin seostuksen mukaan. Seostetummalla
materiaalilla saavutetaan suurempi kovuus, talléin kovuus ei yleensd ulotu yhtd syvalle kuin
niukkaseosteisella materiaalilla. Tasta johtuen kovuusmittauksen maksimivoima maaraytyy tavoitekovuuden
mukaan. Rockwellin tai Brinellin kovuusmittausmenetelmat eivat sovellu typetyskovuuden maarittdmiseen.

Typetyssyvyys

Typetyssyvyys merkitaan tunnuksella DN ja se maaritetdan standardin SFS 5022 mukaisesti. Typetyssyvyys
on kohtisuora etaisyys kappaleen pinnasta, jossa kovuus laskee alle rajakovuuden (ks. kuva 1). Rajakovuus
on kohta, jossa kovuuskayra on 50 HV yli perusaineen kovuuden. Typetyssyvyys maaritetddn Vickersin
kovuuskokeella standardin SFS-EN ISO 6507-1 mukaisesti koevoimalla HV 0,5 tai HV 1.
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Esimerkki typetyssyvyyden merkitsemisesta: 0,3+0,1 DN 350 HV1

jossa 0,3 on nimellissyvyys (= haluttu typetyssyvyys, mm)
0,1 on ylaeromitta (= toleranssi, mm)
DN 350 on rajakovuus (= perusaineen kovuus + 50 HV, perusaine on 300 HV)
HV 1 Vickersin kovuuskoe 1 kg painolla.

Iltlm.lul

Fintakovuuder ulottiLvuus PU

- =intakavius HF

Sisustan kovuus HS -L----- 4: ————————————— —-1—53 R
i i |
Le aX -E Etiisyys plnnasta
Typoyssyvyys DN _i

Kuva 1 Typetyssyvyyden maarittdminen

Tarkeat tiedot tilauksessa
e Tarjouskyselyn litteend on hyva olla kappaleen piirustus, seka tieto kappaleen mahdollisista
aiemmista lampokasittelyista
o Viittaus tarjoukseen tilausta vahvistettaessa
o Tilaajan yhteystiedot mukaan
e Ole aina yhteydessa lampdkasittelijaan, mikali haluat lisaa tietoa teknisista kysymyksista tai
toimitusajoista

Tarkeat tiedot piirustuksessa

Materiaali, lampokasittelytila

[ ]

o Typetyssyvyys

e Pintakovuus

e Yhdistekerros vai ilman

Standardit

e SFS-EN 10085 Typetysterdkset. Tekniset toimitusehdot. 2001
e SFS 5022 Teras. Typetyssyvyys. Mittaus ja maaritys. 1984

Lisatietoa

o Lampdkasittelyoppi, Kivivuori, S. & Harkdnen, S., Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere, 2009
e Raaka-ainekasikirja 1: Muokatut terakset, Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Tampere, 2001
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Ruostumattomien terasten lampokasittelyt

Kappaleiden mukana on toimitettava asianmukainen tilaus, josta kdy ilmi haluttu lAmpdkasittelymenetelma,
raaka-aine seka haluttu kovuus. Mikali kappaleessa on suojattavia kohtia, tulee ne merkita selkeasti. Myos
aiemmat [dmpdkasittelyt tulisi ilmoittaa.

Raaka-aine

Ruostumattomia teradksid on neljagéd paatyyppia, austeniittiset, ferriittiset, martensiittiset ja austeniittis-
ferriittiset (duplex) ruostumattomat terékset. Néista yleisimpia ovat austeniittiset ruostumattomat terakset.

Lampokasittelymenetelmat

Austeniittisille _ruostumattomille terdksille tehtdvia lampokasittelyja ovat austenitointi, korroosion-
kestavyyden palauttamisen ja tasaisen rakenteen saavuttamiseksi, seka jannitystenpoistohehkutus.
Austeniittisten terasten kovuutta ei voida parantaa karkaisemalla, mutta pintakovuuteen voidaan kuitenkin
vaikuttaa matalan [@mpétilan hiiletyksella tietyin rajoituksin.

Austeniittis-ferriittisille terdksille (duplex) suoritetaan lahinnd pehmeédksihehkutusta.

Ferriittisille _ruostumattomille terdksille suoritetaan |ahinnd pehmedaksihehkutusta seka matalan
ldmpdtilan hiiletystad, eli kolsterointia. Ferriittisilla ruostumattomilla terdksillda on tyypillisesti haurausalue
ldmpdtilavalilld noin 370...540 °C, joten kappaleet tulee pehmedksihehkutuksessa jaahdyttdd nopeasti
taman lampdtilan alle.

Matalan lampétilan hiiletys (kolsterointi): Austeniittisille, austeniittis-ferriittisille (duplex) seka ferriittisille
ruostumattomille teraksille tehtava pintahiiletys, joka sopii myds nikkelipohjaisten seosten kasittelyyn.
Kasittelyssa lampdétila on matala ja kasittelyaika pitkd, jolloin kappaleiden pintaan ei muodostu
kromikarbideja. Taman seurauksena korroosionkestavyysominaisuudet sailyvat, eikd mitta- ja
muodonmuutoksia esiinny. Menetelman rajoituksena on ohut karkeneva kerros seka matala kayttélampaétila
(alle 300 °C). Menetelman etuna on myds pintaan muodostuva puristusjannistystila, joka parantaa pinnan
vasymislujuutta.

Hiiletyspintakarkaisu: Tietyin edellytyksin mahdollista, joissain tapauksissa passivointikerros on ensin
poistettava mekaanisesti. Hiiletyspintakarkaisun seurauksena hiiletetyn pinnan korroosionkesto heikkenee.

Martensiittisille ruostumattomille teraksille yleisesti suoritettu lampokasittely on karkaisu ja sen jalkeinen
paastd, hyvin samankaltaisesti kuin seostamattomille teraksille. Suuremmasta seosainemaarasta johtuen
karkenevuus on kuitenkin suurempi ja kappaleet karkenevat varsin hyvin hitaallakin jadhdytykselld. limajaah-
dytys kuitenkin alentaa hieman korroosionkestavyytta ja sitkeyttd, joten usein kaytetdan oljysammutusta.
Martensiittisilla ruostumattomilla teraksilla on haurausalue lAmpétilavalilld noin 400...510 °C ja usein tdman
valin ylapuolella alue, jolla korroosionkesto heikkenee pysyvasti. Nama on huomioitava varsinkin
paastettdessa ja asetettava l[dmpdtila sen mukaan mieluiten Iampédtilavalin 400...565 °C ala- tai ylapuolelle.
Suurempi seostus tekee terdkset myds herkemmiksi pienillekin muutoksille Iampdkasittelyssa, jolloin
epaonnistumisen vaara kasvaa. Runsashiilisissa seoksissa jadnndsausteniitin maara on huomattava, tahan
voidaan kuitenkin vaikuttaa pakkaskarkaisulla.

Plasmatypetys: Ruostumattomia teraksia on mahdollista plasmatypettda, mikali halutaan terédksen pintaan
kova, kulutusta kestava pinta, jolla on pieni kitkakerroin.
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Tarkeat tiedot tilauksessa

Tarjouskyselyn liitteend on hyva olla kappaleen piirustus, seka tieto kappaleen mahdollisista
aiemmista lampokasittelyista

Viittaus tarjoukseen tilausta vahvistettaessa

Tilaajan yhteystiedot mukaan

Ole aina yhteydessa lampokasittelijaan, mikali haluat lisaa tietoa teknisista kysymyksista tai
toimitusajoista

Standardit

SFS-EN 10088-1 Ruostumattomat terakset. Osa 1: Ruostumattomien terasten luettelo. 2005
SFS-EN 10088-2 Ruostumattomat terakset. Osa 2: Yleiseen kayttdéon tarkoitetut korroosionkestavat
levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot. 2005

SFS-EN 10088-3 Ruostumattomat terakset. Osa 3: Yleiseen kayttoon tarkoitetut korroosionkestavat
tangot, valssilangat, langat, profiilit, kirkkaat tuotteet ja puolivalmisteet. Tekniset toimitusehdot. 2005

Lisatietoa

Lampokasittelyoppi, Kivivuori, S. & Harkénen, S., Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere, 2009
Raaka-ainekasikirja 1: Muokatut terakset, Metalliteollisuuden Kustannus Oy, Tampere, 2001
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Alumiiniseosten lampokasittelyt

Kappaleiden mukana on toimitettava asianmukainen tilaus, josta kdy ilmi haluttu lampd&kasittelymenetelma,
raaka-aine seka haluttu lujuus. Myds aiemmat [Ampokasittelyt tulisi ilmoittaa.

Raaka-aine
Tyypillisia lampokasiteltavia alumiiniseoksia ovat 2000-, 5000-, 6000- ja 7000-sarjojen alumiinit.

Lampokasittelymenetelmat
Tyypillisia alumiiniseosten [Ampdkasittelyja ovat:

Tasaushehkutus, jota kdytetdan tasoittamaan valun yhteydessa syntyneitd seosaineiden suotautumia.
Jannityksenpoistohehkutus, jota kaytetdan valettujen, muovattujen ja hitsattujen rakenteiden kasittelyyn.
Pehmennyshehkutus, eli rekristallisaatiohehkutus, joka on alumiinin ja sen seosten tavallisin Iampokasittely
kylmamuokkauksen jalkeen. Kasittelyssd muokkauslujittumisen seurauksena lujittunut rakenne pehmenee ja

kiteytyy uudelleen.

Erkautuskarkaisu ja siihen littyvd liuoshehkutus, sekd Iluonnollinen vanhentaminen tai
keinovanhentaminen.

Alumiiniseosten lampdkasittelytilojen tunnukset (esim. T6, liuotushehkutettu ja keinovanhennettu) on
méaaritelty standardissa SFS-EN 515.

Taulukko 1 Eri alumiiniseosten lampdkasittelyja

Alumiiniseos Pehmedksiheh- | Liuotushehku- | Luonnollinen Keinovanhen- | Keinovanhen-
kutuslampotila | tuslampdtila | vanhentaminen | nuslampdétila nusaika

°C °C h °C h

EN AW-2011 380...420 535+5 5.7 175+ 5 6

EN AW-2014 380...420 505+5 5.7 170+ 5 8

EN AW-2024 380...420 505+5 5.7 170+ 5 8

EN AW-6460 380...420 510+ 10 2 170+ 5 8

EN AW-6063 380...420 510+ 10 2 175+ 5 8

EN AW-6201 380...420 530+ 10 2 175+ 5 8

EN AW-6082 380...420 535+ 10 2 175+ 5 8

EN AW-6351 380...420 535+ 10 2 175+ 5 8

EN AW-6005 380...420 530+ 10 2 175+ 5 8

EN AW-7020 400...450 460 + 10 30 120+ 5 24

EN AW-7075 400...450 460 + 10 - 120+ 5 24
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Tarkeat tiedot tilauksessa

e Tarjouskyselyn liitteend on hyva olla kappaleen piirustus, seka tieto kappaleen mahdollisista
aiemmista lampokasittelyista

o Viittaus tarjoukseen tilausta vahvistettaessa

o Tilaajan yhteystiedot mukaan

e Ole aina yhteydessa lampodkasittelijaan, mikali haluat lisaa tietoa teknisista kysymyksista tai
toimitusajoista

Standardit
e SFS-EN 515 Alumiini ja alumiiniseokset. Muokatut tuotteet. Tilojen tunnukset. 1993
Lisatietoa

o Lampokasittelyoppi, Kivivuori, S. & Harkénen, S., Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere, 2009
e Raaka-ainekasikirja 5: Alumiinit, Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere, 2006

Alumiiniseosten lampokasittelyt v1.0 26.5.2009



Teknologia
teollisuus
Lampokasittelyn ja takomoiden toimialaryhma 1(1)

Kovuusmittaus

Yleisimpia kovuusmittausmenetelmia ovat Rockwell, Brinell ja Vickers. Menetelmat eroavat toisistaan
mittausalueiden ja mittapddn muodon osalta. Eri menetelmilld mitattuja kovuusarvoja voidaan suuntaa
antavasti vertailla muunnostaulukkojen avulla, ks. esimerkkind taulukko 1. Materiaalien ominaisuuksista,
kuten kimmokertoimesta, muokkauslujittumisesta jne. rippuen ne kayttaytyvat eri lailla eri kovuusmittaus-
menetelmill ja vertailukelpoisuus toteutuu sen vuoksi vain samantyyppisilla metalleilla.

Rockwell-menetelmd (ks. standardi SFS-EN ISO 6508-1) on kayttdkelpoinen hyvin laajalle materiaali-
valikoimalle muoveista koviin metalleihin. Mittapaa on vaihdettavissa tutkittavan materiaalin mukaan,
terakselle kaytetdan useimmiten timanttikarked, jolloin puhutaan HRC-kovuudesta. Rockwellin kovuus
mitataan 60, 100 tai 150 kg massalla, kaytetysta mittapaasta riippuen. Rockwellin kovuuskokeessa mitataan
tunkeumaa kappaleen pintaan ja kovuusarvo luetaan laitteessa olevalta asteikolta.

Vickers-menetelmaa (ks. standardi SFS-EN ISO 6507-1) kaytetdadn hyvin laajasti erilaisille metalleille.
Mittapada on aina samanlainen, mutta massa on helposti muutettavissa mittaustarpeen mukaan. Kovuus
ilmoitetaan esim. koevoimalla HV 10, jossa 10 tarkoittaa 10 kg massaa. Kaytetyt massat ovat valilla
0,5...50 kg. Vickersin menetelmdssad kovuus maaritellddn mitattavaan tasoon muodostuneen jaljen
poikkipinta-alan avulla. Vickersin menetelma jattda tutkittavaan kappaleeseen pienimman jaljen ja on sen
vuoksi myds katevin menetelmd maariteltdessa kovuusjakaumaa.

Brinell-menetelmalla (ks. standardi SFS-EN ISO 6506-1) mitataan pehmeita ja keskikovia metalleja,
mittapaa on huomattavasti suurempi kuin Rockwell ja Vickers mittauksissa, samoin kuin kaytetty massa.
Brinellin menetelmassa mitataan naytteen pintaan muodostuneen painauman halkaisijaa. Kaytetty massa on
500, 1500 tai 3000 kg.

Taulukko 1 Nuorrutusterasten kovuus - kovuus seka kovuus - murtolujuus muunnokset nuorrutetussa tilassa
standardin SFS-EN ISO 18265 mukaan

HV HBW HRC | Murtolujuus HV HBW HRC | Murtolujuus
MPa MPa
210 205 (15,3) 651 340 336 35,4 1070
220 215 (17,4) 683 350 345 36,5 1097
230 225 (19,3) 716 360 355 37,6 1128
240 235 21,2 748 370 365 38,6 1159
250 245 22,9 781 380 375 39,6 1189
260 255 24,6 813 390 385 40,6 1220
270 266 26,2 845 400 395 41,5 1250
280 276 27,7 877 410 405 424 1281
290 286 291 909 420 414 43,2 1311
300 296 30,5 940 430 424 441 1341
310 306 31,8 972 440 434 449 1371
320 316 33,1 1003 450 444 45,7 1401
330 326 34,3 1035 460 453 46,4 1430
HUOM. Katso kovuusarvojen muuntamiseen liittyvat varoitukset ja huomautukset standardista SFS-EN ISO 18265.

Standardit

e SFS-EN ISO 6506-1 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelma. 2006
e SFS-EN ISO 6507-1 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 1: Menetelma. 2006
e SFS-EN ISO 6508-1 Metallien Rockwellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelma. 2006
e SFS-ENISO 18265 Metallien kovuusarvojen muuntaminen. 2004
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